Merkblatt zur Edelstahlpflege

Auszug aus dem ,Fachregelwerk Metallbauerhandwerk - Konstruktionstechnik®

Reinigung

Die Oberflachen aller im Metallbau eingesetzten Werkstoffe unterliegen durch Witterungs-
einflisse einer natlrlichen, atmospharisch bedingten Verschmutzung. AuRerdem kann es
durch den normalen Gebrauch oder durch unsachgemafRe Behandlung zur Beeintrachti-
gung des Aussehens der Oberflachen kommen. Mit der Verschmutzung erhoht sich gleich-
zeitig die Korrosionsbelastung und die Bauteile kdnnen langfristig geschadigt werden.

Eine Reinigung ist notwendig um:
- das dekorative Aussehen zu erhalten

- durch Schmutzbeseitigung die Korrosionsbelastung zu verringern.

Bei Edelstahl kdnnen unterschiedliche Korrosionserscheinungen auftreten, die das Materi-
al mehr oder weniger schadigen.

Merke:

Die Korrosion kann insbesondere durch aggressives, chloridhaltiges Wasser initiiert wer-
den. Auch der Einsatz ungeeigneter Reinigungsmittel — saure Reiniger auf Basis von Salz-
saure beispielsweise — kann zur Korrosion fuhren.

Edelstahlreiniger

Je nach Art und Starke der Verschmutzung setzt man bei der Reinigung von Oberflachen
alkalische, saure oder neutrale Reinigungsmittel (Seifenlauge) ein. Wahrend mit alkali-
schen und — bei leichten Verschmutzungen — auch mit neutralen Reinigungsprodukten ins-
besondere organische, fetthaltige Verschmutzungen entfernt werden kénnen, werden
Kalkablagerungen und Korrosionsruckstande mit Hilfe von sauren Reinigern beseitigt. Je
nach Einsatzzweck und Starke unterscheidet man Grund- und Unterhaltsreiniger. Im Ein-
zelhandel sind spezielle Edelstahlreiniger erhaltlich, die grundsatzlich empfohlen werden
konnen.

Mit den so genannten Grundreinigern wird in mehr oder weniger regelmafigen Abstanden
eine intensive Reinigung durchgefuhrt, bei der insbesondere hartnackige Verschmutzun-
gen und Verkrustungen entfernt werden. Grundreiniger zeichnen sich durch eine héhere
Materialaggressivitat aber auch durch eine hhere Schmutzlosekraft aus.



Saure Reiniger

Leicht fetthaltige Verschmutzungen und anorganische Ablagerungen (Kalk, Urinstein, Flug-
rost) entfernt man am besten mit sauren Edelstahlreinigern. Damit au3erdem auch Fettfil-
me entfernt werden konnen, sind entsprechende Inhaltsstoffe zu kombinieren.

Merke:

Die in der Gebaudereinigung immer noch gangige Salzsaure beziehungsweise Ameisen-
saure ist fur die Reinigung von Edelstahl vollig ungeeignet, da diese zu starken Korrosio-
nen und Schwarzfarbungen an Edelstahl fuhrt. Bei der Angabe von Inhaltsstoffen auf Eti-
ketten ,versteckt® sich die Salzsaure oft hinter dem Begriff ,Mineralsauren®. Daher sollte
mit derartigen Produkten ohne Bestatigung durch den Hersteller niemals Edelstahl gerei-
nigt werden.

Stark vernachlassigte Oberflachen konnen auch mit Polituren behandelt werden, wie sie
zum Beispiel fur die Chrompflege an Autos Ublich sind. Gegebenenfalls kommen auch Po-
lierschleifpasten wie fur die Aufarbeitung gealterter Autolacke in Betracht. Allerdings ist
hier Vorsicht geboten, da sie auf Edelstahl Schleifspuren hinterlassen.

Reinigungshilfsmittel

Bei der Auswahl der richtigen Reinigungshilfsmittel (Schrubber, Pad, Reinigungsautoma-
ten usw.) sollte berucksichtigt werden, dass durch zu harte Reinigungsgerate Kratzer ent-
stehen konnen. Durch die Zerstorung der Passivschicht und die >Vergro3erung der Ober-
flache< bilden diese die Basis fur Korrosion. Daher sollten nur weiche Utensilien wie helle
Pads, Vliese und Schwamme eingesetzt werden.

Merke:

Eisenhaltige Scheuerschwamme, Stahlwolle oder Stahlblrsten sind unbedingt zu vermei-
den, da sie rostende Fremdeisenpartikel einschleppen kdnnen.

Ein feuchtes Tuch oder Leder ist meist ausreichend, um Fingerspuren zu beseitigen.

FUr hartnackige Verschmutzungen werden haushaltsibliche (eisenfreie) Reinigungs-
schwamme verwendet.



Unterhaltsreinigung

Bei Aulienanwendungen, die keine ausgesprochen dekorative Funktion haben, reicht
meist die Reinigungswirkung des Regens aus, um schadliche Ablagerungen zu vermei-
den. Bei Flachen, die nicht vom Regen erreicht werden, sollte durch eine Reinigung si-
chergestellt werden, dass es nicht zu Ablagerungen und Luftverschmutzungen kommt.
Wichtig ist die Reinigung vor allem in Kisten- oder Industrieatmosphéare, wo es zur Auf-
konzentration von Chloriden und Schwefeldioxid kommen kann.

Bei den beliebten gebursteten und geschliffenen Oberflachen stellen Fingerspuren ein An-
fangsphanomen dar. Nach einigen Reinigungsdurchgangen sind sie kaum noch sichtbar.
Bei Anwendungen im Innenbereich geht es insbesondere um die Vermeidung und Entfer-
nung von Fingerspuren.

Schutz und Pflege

Nicht jede Edelstahlflache kann taglich gereinigt werden. Daher ist ein zusatzlicher Schutz
zur Passivschicht wunschenswert. Insbesondere aggressives, chloridhaltiges Wasser
sollte nach Mdglichkeit nicht auf die Oberflache einwirken kénnen. Durch entsprechende
Hydrophobierung erreicht man ein schnelles Abperlen und Ablaufen des Wasserfilms.
Dafur kdnnen Pflegedle verwendet werden. Silikonhaltige Pflegedle bewirken ein besseres
Haftvermogen und damit eine langere Wirksamkeit, haben aber auch den Nachteil, dass
sie sich nur schwer wieder entfernen lassen. Mineraldle hingegen konnen mit alkalischen
Reinigern leicht wieder beseitigt werden.

Um Edelstahlflachen zu schitzen, kann handelsibliche Vaseline hauchdiinn auf die Ober-
flache aufgetragen werden.



